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H Tanimi m Teknik bilgiler
Silan/siloksan emUulsiyon esasli kullanima hazir dig URUN weber.prim C 300
cephe astar. —
Urdn yapisi Sivi
B Avantajlari Uygulama sicakligi +5°C ile +30°C arasl
+ Alkali ve tuz etkisine karsi dayanikidir. Kuruma siresi minimum 6 saat
+ Eski yUzeylerin guclendiriimesi ve hazirlanmasina
olanak saglar. Renk seffaf
mKullanim alanlar W Uyarilar ve 6neriler
Yapilarin dis cephelerinde 6zellikle eski ve tozuyan - Islak ve nemli yuzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
yUzeylerde, tozumayl engellemek ve aderansi - Uygulama sonrasinda kullanilan tom aletler
artirmak amaciyla astar olarak kullanilir, kurumadan su ile yikanmalidir,
W Uygulama yizeyleri m Depolama
- Dis cepheler; . o
- Cimento bazli sivalar Ambalaj - 15 I'ik kovada
- Brit beton (webertec R, webertec RK, Raf Omri . Kuru ve serin ortamlarda
webertec RM veya webertex organic paste uygulanmis), ambalajlarin adzinin acllimamasi
- Gazbeton (gazbeton sivasi ugguloqm@), kosuluyla Uretim tarihinden
- Eski yUzeyler icin Problem/Coz0m Onerileri bolumuny itibaren 1 yildir. Kullaniimadig
inceleyebilirsiniz. durumlarda ambalajlarin adzi sikica
- Diger tUm uygulama yuzeyleri igin bize danisiniz. kapatilmalidir
- Ambalajlar donmaktan korunmalidir.

W Uygulama kosullari

Ortam spokl@t +5 °C ile +30 °C arasl. B GUvenlik Uyarllarl
- Gok nemli ve/veya ¢ok sicak havalarda uygulama . ) ) )
- Uygun guvenlik ekipmanlarini (Maske, eldiven,

yapmaktan kaginilmalidir. 5210K) kull
- Donmus, erimekte olan veya 24 saat igerisinde don 992 o KU ommﬂz, .
- GOzlerinizi ve yuzunuzU koruyunuz.

tehlikesi olan yUzeylerde uygulanmamalidir. - S
- GOz ve deri ile temasindan kagininiz.

- GOz ile temas! halinde derhal bol su ile yikayiniz ve

lUgguIama bir uzmana daniginiz.
+ weber.prim C 300, inceltimeden, homojen hale - Detayl guvenlik bilgisi icin Malzeme Guvenlik Bilgi
gelinceye kadar karistirilip, posteki rulo veya firga ile FSYONG okuyunuz.
tek kat olarak uygulanmalidir.
- Secilen son kat boya veya kaplamaya ait astarin YASAL UYARI

uygulamasina, weber.prim C 300 uygulamasindan en

az 6 saat sonra baslanmalidir Uronon amacinin disinda kullaniimasi ya da yukarida

belirtilen sartlara uyulmamasi halinde olusabilecek
uygulama hatalarindan Saint-Gobain Weber Yapl

B Uygulama aletleri Kimyasallari San. ve Tic. AS. sorumlu degildir.

Posteki rulo ve firga.

W TUketim
12-14 m? /I, (Tek kat icin).

“Verilen tuketim miktarlari ortalama dederlerdir. TUketim miktari uygu-
lamanin yapildigi hava kosullarina, uygulama yozeyine ve yUzeyin emi-
ciligine, kullanilan rulo tipine gére degiskenlik gdsterebilir.

Belirtilen sureler 20 °C yUzey ve ortamn sicakliginda gegerlidir, dUsUk sicaklikta sUre uzar, yuksek sicaklikta sUre kisalir.
Uronun amacinin disinda kullanilmasi ya da yuklarida belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek uygulama hatalarindan
Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.$. sorumlu degildir.
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